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Ermittlung der
Mindestanzahl

Baumit
KlebeAnker

Der Baumit KlebeAnker ermdglicht eine zusatzliche mechanische
Befestigung alternativ zur herkémmlichen Verdlbelung.

Einfache und sichere Verarbeitung mit héchster Setzkontrolle der Dibel. Die
Befestigung erfolgt direkt am Untergrund.

Zusatzliche mechanische Befestigung von Baumit open — Die KlimaFassade
und Baumit WarmedammverbundSystem EPS auf Wanden aus Beton, Voll-
ziegel und speziell fir Hochlochziegel und Porenbeton sowie fir kritische
Untergrinde mit vorhandenem Altputz mit einer maximalen Putzdicke von
40 mm.

Nicht geeignet fir Baumit SockelDammplatte XPS TOP!

Durchmesser Dibelschaft

= Durchmesser Bohrer: 8 mm

Schaftlange: 88 mm

Schraubantrieb: Torx T30

Mindestbohrlochtiefe: 95 mm

Nutzungskategorien: A'BC,E

Einsatzbereich: Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochsteine,
Porenbeton”

Europaisch Technische Zulassung ETA-12/0064

Karton = 300 Stk., 1 Palette = 3.600 Stk

Der Untergrund ist enstprechend der Baumit Verarbeitungsrichtlinie vorzu-
bereiten

Fur ,kleine” Gebaude )

wie z.B. Einfamilienhduser, Doppelhaushalften u. A. gilt:

mind. 6 KlebeAnker pro m? im Regel- und Randbereich bei:

B Verhédltnis Gebdudehdhe zu Gebaudebreite h/b < 1,5
(Mindestbreite 6 m, Maximale Héhe 9 m)

m flr alle Basisgeschwindigkeiten (< 28,3 m/s)

m flr die Gelandekategorien Il, Ill, IV

Die Bemessung des Randbereichs kann in diesem Fall entfallen

Fur alle anderen Gebaude

B mit Gebdaudebezugshéhe 10 — 25 m

B Verhaltnis Gebaudehdhe zu Gebaudebreite h/b < 2
(z.B. Geb&audehéhe = 12 m / Gebaudebreite = 6 m)

m fUr Gelandekategorien Il, llI, IV

gelten folgende Angaben
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Verarbeitung

Mindestanzahl
Baumit KlebeAnker

n [Stk/m?2] gultig fir Windlast nach EN 1991

) o Geldndekategorie

5 Basisgeschwindigkeit vi, o Boreich Il (offenes Land) | Ill (leicht verbaut) | IV (stark verbaut)
9 m/s ereic Gebaudebezugshohe m <
5 von bis 10 20 25 10 20 25 10 20 7
= < 23,2 Regel 6 6 6 6 6 6 6 6 |
£ Rand 8 8 8 6 8 8 6 6 |
% < 25,1 Regel 6 8 8 6 6 6 6 6 |
3 Rand 8 10 10 8 8 8 6 6 |

< 28.3 Regel 8 8 10 6 8 8 6 6 |

Rand 10 12 12 8 10 10 8 8

Setzen der Baumit KlebeAnker

Vor dem Setzen der Baumit KlebeAnker wird das entsprechende Raster-
maB mittels Schlagschnur markiert, alternativ kann auch bei kann auch das
Baumit AnkerLot (Ladnge = 40 cm) werwendet werden. Der Abstand von
GebaudeauBenkanten bzw. vom SockelProfil therm betragt 10 cm

Je nach Anzahl der KlebeAnker pro m? ergeben sich folgende Rastermale:

Anzahl KlebeAnker | Rastermal3 [H x B]
6 Stlck / m? 40 x 40 cm
8 Stlck / m? 40 x 30 cm
10 Stiick / m? 40 x 25 cm
12 Stiick / m? 40 x 20 cm

Das Bohren erfolgt mit einem Bohrer & 8 mm. Schlagbohreinrichtung oder
Bohrhammer dirfen nur bei Vollbaustoffen verwendet werden. Die An-
schlagtiefen fir das Bohrloch ergeben sich aus der Schaftlange des jewei-
ligen KlebeAnkers zuzlglich 10-15 mm

Baumit KlebeAnker Schaftlange | Bohrlochtiefe
Baumit KlebeAnker 88 mm Mind. 95 mm
Orange

Das Versetzen des Baumit KlebeAnkers muss im tragfahigen Untergrund
erfolgen. Bei Mantelbetonwanden muss der Baumit KlebeAnker im Kernbe-
ton verankert sein.

AnschlieBend wir der Baumit KlebeAnker in das vorgebohrte und vom
Bohrmehl befreite Bohrloch oberflachenblndig gesetzt:

Baumit KlebeAnker Spreizelement | Werkzeug
Baumit KlebeAnker Orange | Schraube Bohrschrauber, Torx
T30

Verkleben der Dammplatten:

Baumit open KlebeSpachtel W, Baumit KlebeSpachtel und Baumit Klebe-
Spachtel Grob werden gem. Baumit Verarbeitungsrichtlinie WDVS ange-
mischt. Der Kleberauftrag auf der Dammplatte erfolgt in der Randwulst-
Punkt-Methode. Vor dem Verkleben der Dammplatten werden auf die ver-
setzten Baumit KlebeAnker mittels Kelle ca. 20 mm dicke ,Kleberpatzen®
angeworfen. AnschlieBend wird die Ddmmplatte mit einer leicht schieben-
den Bewegung versetzt.

HINWEIS: Da die Verlegung der Dammplatten ,,nass in nass“ erfolgen
muss, ist darauf zu achten, dass die , Kleberpatzen“ unmittelbar vor
dem Verkleben der Dammplatte auf die Baumit KlebeAnker aufge-
bracht werden.
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Die Menge an aufgetragenem Kleber ist so zu wéahlen, dass ich unter Be-
ricksichtigung der Schichtdicke des Klebers (ca. 1 bis 2 cm) eine Kontakt-
flache mit dem Untergrund von mind. 40 % ergibt.

Am Rand der Platte wird umlaufend ein ca. 5 cm breiter Streifen (Rand-
wulst) und in der Mitte der Platte drei etwas handtellergroBe ,Kleberpatzen®
aufgetragen. Dabei kénnen Unebenheiten des Untergrundes bis max. 10
mm im Kleberbett ausgeglichen werden.

Hinweise und Die Auswahl, die Anzahl und die Anordnung der DUbel hat nach den

Allgemeines: ONORMEN B 6400 bzw. B 6410 zu erfolgen. Setzen des Diibels bei einer
Untergrundtemperatur = +5° C. UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung
des ungeschuitzten Dibels < 6 Wochen.

Rechtliche Hin- Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir

weise zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen,
entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis
geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhalt-
nis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden
den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fur den vorge-
sehenen Verwendungszweck selbst zu prifen.
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