
 
 

Produktinformation Outdoor wood ® 
 

 
 

Begriffsdefinition: Produktvorteile: Anwendungsbereiche: 

Gütebestimmung für Nadelschnittholz inländischer qualitätsüberwacht, gehobelt, Fußböden, Zäune, Verkleidungen und sonstige  
Erzeugung unter Berücksichtigung der Imprägniert, Verwendungen im Außenbereich 
Rettenmeier Outdoor wood Qualitätsnorm. pflegeleicht, aus heimischen Wäldern,  
 ressourcenschonend, umweltfreundlich  
   
   
 

Qualitätsmerkblatt für Kiefer-Bodendielen, Konstruktionshölzer, Pfosten hellgrau 
 

Technische Änderungen, die der Produktweiterentwicklung dienen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.                                                                                          Rettenmeier 2015 
 

 

Sortiermerkmale Anforderungen an Kiefer-Gartenholz, 1. Sortierung (Güteklasse I-III nachsortiert); 

  mindestens 1 Seite muss diesen Anforderungen entsprechen 

Äste gesunde, fest verwachsene Äste in beliebiger Form, Größe und Anzahl zulässig, Schwarzäste nur zulässig, 

 wenn fest mit restlichem Holz verbunden, Durchfalläste unzulässig (größer 10 mm), kleine Kantenausbrüche 
zulässig (bis 20 mm Durchmesser), kleine Kantenausbruchäste auf der Rückseite erlaubt, Astausbrüche bis 
20% des Astes vereinzelt erlaubt 

Risse zulässig bis max. 10 cm Länge, Tocken- und Haarrisse erlaubt 

  

Kernröhre zulässig 

  

Druckholz zulässig 

(Buchs, Rothärte)  

Drehwuchs zulässig, soweit Verlegung problemlos möglich 

  

Harzgallen zulässig, bei steigenden Temperaturen kann sich Harz verflüssigen und austreten  

  

verkiente Stellen zulässig 

  

Rindeneinschluss vereinzelt zulässig (wenn Oberfläche geschlossen) 

  

Insektenfraßstellen vereinzelt zulässig 

  

Fäule unzulässig 

  

Verfärbungen/Vergrauung zulässig 

  

Baumkante vereinzelt zulässig (1 Kante bis max. 10 cm) 

  

Oberflächen- vierseitig gehobelt 

beschaffenheit  

Hobelfehler vereinzelt zulässig (insbesondere Schmalseiten) 

  

mechanische 
Beschädigungen 

geringfügig zulässig 

Maßabweichungen Länge  25 mm, Breite  3 mm, Stärke  1 mm zulässig 

 

Vergrauung 

 

Kiefer vergraut und  dunkelt unter Lichteinwirkung bzw. Bewitterung bis hin zu einer silbergrauen Patina 
nach, dies ist kein Reklamationsgrund 

Sortierklausel 

 

Um unvermeidbare Sortierfehler zu erfassen, gelten die Anforderungen nur für 95 % einer Partie, d.h. 

bei vereinbarter Güteklasse I-III dürfen maximal 5 % der Stückzahl von der Qualität abweichen. 

Hinweis Bei Holz des Sortimentes rettenmeier Qutdoor wood ®  handelt es sich um Naturprodukte. Kleine 

Fehler in der Holzstruktur entsprechen der natürlichen Variabilität und sind deshalb zu tolerieren 

  

 


